SUPER ALASIM KAYNAK TELLERI

BIMEKS CELIK

RODASTEEL @COPPORNION

Stoktan veya siparig lizerine satigini yaptigimiz baglica Siiper Alagim Kaynak Tellerimiz :
Roda Alloy 625 Roda Alloy 825 Roda Alloy 82 Roda Alloy 617 Roda Alloy 622 Roda Alloy 276

Roda Alloy 625

Roda Alloy 625, -269°C ile 1.000°C arasinda hatta
1.000°C’nin de lizerinde ¢alisan 625 alagimlarinin kayna-
ginda kullaniimak (izere gelistirilmis bir kalitedir. Enerji sant-
rallerinde, petrokimya tesislerinde, yiiksek sicaklhk firin
ekipmanlarinda, isiya dayanikl alagimlarin (6rnek: Incolloy
800/800H gibi) diger alasimlarla kaynaginda kullanim igin
uygundur. Ayrica, Alloy 825, %6 Mo igeren stiper dstenitik
paslanmaz celikler, 254SMo, Alloy 28, 904L gibi yiiksek ko-
rozyon dayancl alagimlarin kaynaginda ve vana, pompa,
gemi sektériinde kullanilan saft, yiiksek oyuk korozyonu da-
yanci (PRE>50) istenen ve kaynak metali sivilasma toleransi
istenen acik deniz ekipmanlarinin kaynak kaplama uygula-
malarinda kullanim i¢in uygundur. Roda Alloy 625, kaynak
kaplama icin dolgu malzemesi ve Ni-Cr-Mo alasimlarinin, : 02 ) )00 3.5

benzer olmayan paslanmaz celik ve karbon celigi gibi me-

tallerle birlestirme kaynaginda kulanim igin uygundur.

Roda Alloy 625 kalitenin, kaynak sonrasi mukavemetini ve siinekligini muhafaza edebilmesi igin, kaynak sonrasi isil isleme ihtiyaci yoktur.

Roda Alloy 625 kalitenin mukavemeti, icerdigi Molibden Ve Niyobyumun, temel igerigi olan Nikel-Krom yapisi lizerindeki sertlestirici etkisinden, gelmektedir.
Boylece, ilave ¢okelme sertlestirmesi isil igslemlerine gerek kalmamaktadir. 625 kalitedeki bu elementlerin kombinasyonu, sira disi siddetteki paslandirici
ortamlarda ve ayni zamanda cok yliksek sicakliktan kaynaklanan, oksitlenme ve karblirizasyon gibi etkilere, ok yliksek dayang gostermesini saglamaktadir.
Nukleer eneriji sektdrinde, reaktorin ¢ekirdek parcalarinda ve niikleer su reaktdrlerinde kontrol gubuklari parcalarinda da kullaniimaktadir.

Typical Chemical composition (nominal) in %

Roda Alloy 825 — —— |
Roda Alloy 825, 540°C’nin altindaki korozif ortamlarda kul- P _ % “
laniimaktadir. igerdigi Nikel, Molibden ve Bakir sayesinde, Z N‘&
H3P0O4 VE H2S04 gibi fosforik asit ve siilfiirik asitlere ve w —a -

ayni zamanda Klor iyonu gerinme yiiki korozyon catlama- » ﬁ&
sina dayaniklidir. Krom igerigi, nitrik asit, nitratlar ve oksitle- e —

yici tuzlara karsi dayanikli olmasini saglamaktadir. Titanyum
icerigi de, tane sinirlar arasindaki korozyon dayancini art-
tirmaktadir. Roda Alloy 825’in genel ve bdlgesel korozyon
dayanci bir ¢ok alanda kullanilabilmesini saglamaktadir. Kim-
yasal islemlerin oldugu ortamlarda, kirlilik kontrolii islemle-
rinde, petrol ve gaz rafinerilerinde, asit dretiminde, nikleer 1, 4 G conposiion (o) %
yakit islemlerinde, niikleer atiklarin elleglenmesi islemeleri

gibi bircok yerde kullanilabilmektedir. Ni-Fe-Cr-Mo-Cu ala-

simlarinin kendilerine kaynaginda kullanilir. Tipik bir kullanim

ornegi, acik deniz petrol platformlarinin borularinin kayna-

ginda kullaniimaktadir.

Roda Alloy 82

Roda Alloy 82, Nb ilavesi iceren Ni-Cr alagimidir. Ni-Cr ala-
simlarinin, Ni-Cr-Fe alagimlarinin ve Ni-Fe-Cr alagimlarinin
kaynaginda kullaniimaktadir. Geliklerin {izerine kaynak kap-
lama iglemlerinde ve benzer olmayan malzemelerin birles-
tirme kaynaginda; 6rnek paslanmaz celigin karbon celigi ile
ve paslanmaz celigin nikel alagimlari ile birlestirme kayna-
ginda, kullaniimaktadir. Gok diisiik sicaklilklarin oldugu kri-
yojenik uygulamalarda da kullaniimaktadir.

Rodacdai |
Roda Alloy 82 teli ile kaynak yapilan bolgede, yiksek mu- 1 therical composiion (noming) n
kavemet, yiksek korozyon dayanci ve yuksek sicakliklarda

strinme dayanci (yani yliksek sicakliklarda deformasyon

dayanci) ve oksitlenme dayanci gorulir.

Haberin devami diger sayfadadir.
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Roda Alloy 617

Roda Alloy 617, Ni-Cr-Co-Mo alagimidir. Ni-Cr-Co-Mo alasim-
larinin, Ni-Cr-Mo alasimli 6stenitik paslanmaz celiklerin birles-
tirme kaynaginda ve kaynak kaplama islerinde
kullanilmaktadr. igerdigi elementler sayesinde, 1150°C’lere
kadar yiiksek sicakliklarda mukavemet ve oksitlenme dayanci
istenen, benzer olmayan metallerin ve yliksek sicaklik alagim-
larinin birlestirme kaynaginda kullanilir.

Yiiksek nikel ve krom icerigi oksitleyici ve korozif ortamlarda
kullanilabilmesini saglamaktadir. igerdigi Aliiminyum ile birlikte
Krom, yiiksek sicakliklarda oksitlenme dayanci saglamaktadir.
icerdigi Kobalt ve Molibden kati ¢éziiniim mukavemetlenmesi
saglamaktadir. Yani Kobalt ve Molibden atomlarinin, atomik
kristal yapisi icine girerek, malzemenin mukavemetinin art-
masi! saglanmaktadir.

Yiiksek sicaklikta sadladigi mukavemeti, oksitlenme dayanci, il Chemicl ompesiion (nomin) in

korozyon dayanci sayesinde gaz tiirbinlerinde, havacilik sek-

tortinde, 1s1l islem sepetlerinde, nitrik asit tretimi yapilan or- 006 | 0,05 015 | <DpOs | <0005 | 215 56 88 0,02 3 )4 " <08
tamlarda, nikleer veya fosil yakitla tretim yapan enerji

santrallerinde kullaniimaktadir.

Roda Alloy 622

Roda Alloy 622, Ni-Cr-Mo alagimidir. Ni-Cr-Mo alasimlarinin
birlestirme kaynaginda ve kaynak kaplama islerinde kullanil-
maktadir. Benzer olmayan metallerin birlestirme kaynaginda
kullanilmasi i¢in ideal bir alasimdir. Ni-Cr-Mo alagimlarinin,
ornek 625 gibi, Ni-Cr-Mo alasimli dstenitik paslanmaz celik-
lerle birlestirme kaynaginda kullanilir. icerdigi Krom, Molibden
ve Tungsten, oyuk korozyonu dayancini arttirmaktadir. Karbon
celiklerinin ve diistik alagimh celiklerin kaynak kaplama isle-
rinde de kullaniimaktadir.

RODA ALLOY PRODUCTS
FOR CLADDING APPLICATIONS

Roda Alloy 276

Roda Alloy 276, Ni-Cr-Mo alagimidir. Ni-Cr-Mo alagimlarinin
birlestirme kaynaginda ve kaynak kaplama islerinde kullanil- .y trica compesiion (romind) i

maktadir. Igerdigi Krom, Molibden ve Tungsten, oyuk koroz-

yonu dayancini arttirmaktadir. Duisiik karbon icerigi de, kaynak —“I“F—n““n’“”“n“
sirasinda, kaynak isisindan etkilenen bélgelerdeki krom karbur : — - - - - ' -
olsumunu minimize etmekte ve tane sinirlari arasi korozyon

ataklarina dayaniklik saglamaktadir. Benzer olmayan metallerin birlestirme kaynaginda, UNS 10276 (Alloy C-276) ile diger Nikel bazl alagimlarin veya
paslanmaz celiklerin veya UNS 10276 (Alloy C-276) ile diisuk alasimli geliklerin birlestirme kaynaginda kullanilabilir. Kaynak kaplama islerinde kullanmak igin
de uygundur.

Yiksek korozyon dayanci sayesinde, siddetli paslandirici ortamlardaki kimyasal islemlerdeki 1s1 esanjorlerinde, kimyasal reaktorlerde, buharlastiricilarda ve
kimyasal iletim borularinda kullanilmakta, ayrica belediye ve endiistriyel atik isleme tesislerindeki fanlar vs. bir cok yerde ve kagit endiistrisinde kullaniimaktadir.

[ Rddacciai.

SINCE 1956 ALL OVER THE WORLD

Typical Chemicol compesition (neminal) in %
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