BiMEngELiK TEKNIK TABLOLAR

Paslanmaz Celiklerde Yizey Ozellikleri ve Uretim $ekilleri

Yizey Malzeme formu .
kalitesi Tel Yizey ozellikleri Uretim sekli
semboli (Kangal) Cubuk
Tufalden arnndinimis (ancak
Sicak X ) " tornalama sonrasi izler kalabilir) eloe) termaleme
YUzey kusurlarindan arindirimis degil
DUzgUn ve mat veya parlak
2H * * Polisaj yapilmasina dzellikle gerek yok Soguk cekim - Kabuk soyma Pariak fel
YUzey kusurlarindan arindirimis degil
oD + + DUzgUn ve mat veya parlak Soguk dévmelik tel
Soguk YUzey kusurlarindan arindirimis degdil (ara tavli veya final tavl)
PUrUzstz, homojen ve parlak
2B - + Kabuk soyulmus
YUzey kusurlarindan anndirilmis
G . + PUrUzstz, homojen ve parlak Taslanmis

YUzey kusurlarindan anndirilmis
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